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PROJETO DE RESTAURAGAO MUSEU DA BARONESA un.r. Pelotqs

cornpartibara cidods

Ficha de Diagnéstico

N2 13

Local: Sala 13 Andar: Térreo

Planta n2 L 03/23

Data: outubro de 2019

1.Paredes

Material: reboco.

ManifestagGes patoldgicas:

Presenca de trincas, bolor e desprendimento de
revestimento.

Agente: Acdo do tempo, provavel sobrecarga da
cobertura e umidade acendente.

Procedimento para recuperagao:

Estabilizacdo das trincas por grampeamento,
reconstituicao de revestimento e
impermeabilizagao.

Quantifica¢do dos servigos:

Parede: 10,75 m2.

2.Piso

Material: ladrilho hidraulico.

Manifestagoes patoldgicas:

Piso de ladrilho hidraulico desnivelado com declive
leve e declive médio, desgaste.

Agente:

Acomodacdo do solo e do contrapiso, agdo do
tempo e umidade acendente.

Procedimento para recuperagao:

Remogdo do piso, apiloamento do solo, execugdao
de contrapiso com malha metalica,
impermeabilizacdo do contrapiso para
assentamento e colocagdo de ladrilho hidraulico.
Quantificagao dos servigos:

Piso: 26,72m?2.

3. Rodapé

Material: ladrilho hidrdulico tipo 04.
ManifestagGes patoldgicas:

Desgaste.

Agente: Acdo do tempo e umidade acendente.
Procedimento para recuperagao:

Substitui¢do do ladrilho hidraulico.
Quantificagao dos servigos:

Rodapé: 20,33 m.

Obs.: Embora aparentemente ndo existam
evidéncias de ag¢do por insetos xiléfogos, todo o
forro e sua sustentagdo deverdo ser imunizados
contra a agdo destes insetos.
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