PROJETO DE RESTAURACAO MUSEU DA BARONESA

Ficha de Diagnéstico

Ne 07

Local: Sala 7 Andar: Térreo

Planta n2 L 03/23

Data: outubro de 2019

1.Forro

Material: madeira

ManifestagGes patoldgicas:

Forro de madeira apodrecido.

Agente: Agua.

Procedimento para recuperagao:

Corregdo da infiltragdo na cobertura e substituicdo
do forro danificado.

Quantificagao dos servigos:

Forro: 4,50 m2.

2.Rodaforro

Material: madeira

Manifestagdes patoldgicas:

Rodaforro de madeira apodrecido.

Agente: Agua.

Procedimento para recuperagao:

Corregdo da infiltragdo na cobertura e substituicdo
do rodaforro danificado.

Quantifica¢do dos servigos:

Rodaforro: 4,50 m.

3.Paredes

Material: reboco.
ManifestagOes patoldgicas:
Sem manifestagdes.

4.Piso

Material: madeira.

ManifestagGes patoldgicas:

Afundamento e degradagao.

Agente:

Acomodacgdo do barroteamento, umidade
ascendente, acdo de insetos xiléfogos.
Procedimento para recuperagao:

Remocdo cuidadosa do piso, substituicdo das pates
comprometidas do barroteamento, imunizagdo
contra insetos xilé6fogos e execugdo de piso.
Quantificagao dos servigos:

Piso: 9,00 m2.

5. Rodapé

Material: madeira.
ManifestagOes patoldgicas:
Apodrecido.

Agente: Acdo do tempo.
Procedimento para recuperagao:
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Execugdo de rodapé.
Quantifica¢do dos servigos:
Rodapé: 4,50m.

Obs.: Embora aparentemente ndao existam
evidéncias de agdo por insetos xiléfogos, todo o
forro e sua sustentagdo deverdo ser imunizados
contra a agdo destes insetos.
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